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JHS 覆工背面空洞注入材の試験方法（案）   付 図 
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図－１ 試験装置（充填性試験） 
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図－２ 試験装置（非逸走性試験） 
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図－３ 試験装置（水中分離抵抗性試験） 
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図－４ 試験装置（非収縮性試験） 
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図－３ 試験装置（水中分離抵抗性試験） 
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図－４ 試験装置（非収縮性試験） 

図－２ 試験装置（非漏出性試験） 

正しい内容は、非漏出性試験 


